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Prufbericht

iiber das Brandverhalten von Bauprodukten
Thermische Beanspruchung durch einen einzelnen brennenden
Gegenstand gemaft ONORM EN 13823 (SBI)

Bericht Nr.: 05122012
07.06.2006
IBS-Kl/gk
Auftraggeber/Hersteller: Goidinger H_éns Dipl.-Ing.
Bau+Leichtbeton GesmbH
Salzburger Stralke 40
A-6112 Wattens
Priffgegenstand: Dammputzsystem TIROTHERM —
30 bis 80 mm stark .
Probeneingang: 27.03.20086
Prufungsdatum: 16.05., 17.05. und 19.05.2006
Priifer: Ing. Rainer KIBLER

Priifergebnisse: ab Seite 5

Dieser Bericht enthalt:
6 Textseiten, 25 Lichtbilder, 2 Prifprotokolle, 3 Technische Datenblatter.

Die volistindige oder auszugswelse Vervielfiltigung des vorlisgenden Prisfberichtes
Ist rur mit schrifticher Genehmigung dee IBS zuldssig,

Auf Grund des BGBI. 4688/1992 durch Bescheid des Bundesministeriums fir Bauten und Technik staatlich akkreditiert fir
Untersuchungen auf dem Fachgeblet Materialprifung auf Verhalten gegen Fauereinwirkungen sowle Untersuchungen.
Erprobungen und Materialpriffungen an Geréiten und Eindchtungen des Vorbeugenden Brandschutzeg,
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Priifungsgrundlagen:

ONORM EN 13823:

“Priifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten - Thermische Beanspruchung
durch einen einzelnen brennenden Gegenstand fur Bauprodukfe mit Ausnahme von
Bodenbelagen”

Ausgabe: 01. Juni 2002

ONORM EN 13238:
Prufungen zum Brandverhalten von Bauprodukten - Konditionierungsverfahren und

allgemeine Regeln fur die Auswahl von Tragerplatten®
Ausgabe: 01. November 2001

ENISO 13943;

.Brandsicherheit - Terminologie”
Ausgabe: April 2000

Priifprogramm:

Es wird eine SBI-Nommpriifserie bestehend aus jeweils drei Einzelversuchen am
Bauprodukt ,Déammputzsystem TIROTHERM® 80 mm (Versuch 1-3) und 30 mm
Versuch (4-6) durchgefiihrt.

Probekorperbeschrelbung laut Angaben des Antragstellers:

Bezeichnung:
.Dammputzsystem TIROTHERM"

Probekorperanzahl und -abmessungen:
Je Dickenbereich 3 x 2 Fligeln mit 1500 x 1000 mm und 1500 x 500 mm:

Verwendete Norm-Trégerplatte;

CaSi-Normtragerplatte:

Lieferant: Fa. Promat Ges.m.b.H., Seybelgasse 13, A-1230 Wien
Handelsname: Promatect-H Silikat-Brandschutzbauplatte
Plattenstarke: 10 mm

Abmessungen: 1500 x 1000 mm und 1500 x 750 mm

Rohdichte: ca. 870 kg/m®

Calziumsilikatplatte gemaf EN 13238:2001, Abs. 5.2.
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Probekérperaufbau:

e Tréagerplatte

» Vorspritzmértel Type ,ROFIX 670"
Trockenauftragmenge: 2 mm
Verarbeitung: voliflachig aufgetragen

e Dammputz Tirotherm
Starke: 25 mm bzw. 75 mm
Schiittdichte: 0,25 kg/dm?®
EPS-Anteil: max 76 Vol.-%

e Armierungsschicht Spachtelmasse Type ,ROFIX 700"
Trockenaufiragmenge: 1 mm
Verarbeitung: volifiachig aufgetragen

* Textilglasgewebe
Typenbezeichnung: Quarzolith Armierungsgitter TG 27
Fldchengewicht: 111 g/m?
Einbau: volifiachig in die Armierungsschicht eingelegt, mit Verlegefugen

» Edelputz Type ,ROFIX 700"
Trockenaufiragmenge; 2 mm
Verarbeitung: volifléchig aufgetragen
Detaillierte informationen sind den beiliegenden Produktdatenblattern zu entnehmen.

Verbundstérke (ohne Tréqerplatts):

Versuch 1-3: 80 mm
Versuch 4-6: 30 mm

StoBausbildungen:

Lediglich im Eckbereich waren die Probenfligel entsprechend stumpf
aneinandergestolen. Folglich war auch nur hier eine Fuge mit senkrechter
Ausbildung vorhanden.

Hinterliifiung:

keine
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Datum des Probeneingangs:

27.03.2006

Prii sdatum:

16.05., 17.05. und 19.05.2006

Probenentnahme:

Auftraggeber

Probekdrpereinbau:
Auftraggeber

Klimatisierung:

Die Probekorper wurden gemat ONORM EN 13238:2001 bei einer Raumtemperatur
von 23 +/- 2 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50 +/- 5 % Uber eine
festgelegte Dauer konditioniert. Das Datum des Probeneingangs entspricht dem
Beginn -der Konditionierung (ber eine Zeitdauer von mindestens 4 Wochen, wobei
das Ende der Konditionierungsdauer mit dem jeweiligen Priifdatum ident ist.

Umgebungsbedingungen vor den Brandversuchen:

Versuch 1 Versuch 2 Versuch 3
Hallentemperatur (°C) 19 .z 39 19
Luftdruck (hPa) | 989 089 989
rel. Luftfeuchte (% H,0) 62 62 60

Versuch 4 Versuch 5 - Versuch 6
Hallentemperatur (°C) 23 19 21
Luftdruck (hPa) 989 989 989
rel. Luftfeuchte (% H.0) 60 55 65
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Ergebnisse:
Messwerttabelle:

Versuch 1 |Versuch2 |Versuch3 |Mittelwert
FIGRA,, (W/s) 0,0 4,86 0,0 1,62
FIGRA, (W/s) 0,0 4,86 0,0 1,62
THRgo0. (MJ) 0,3 1,0 0,5 0,56
SMOGRA (m?%s?) 0,0 0,0 0,0 0,0
TSPeoos (M) 18,8 16,9 16,1 16,95

Versuch4 |Versuch5 |Versuch6 |Miftelwert
FIGRA,, (W/s) 28,75 0,0 0,0 9,58
FIGRA, , (W/s) 23,89 0,0 0,0 7,96
THRgo: (MJ) 1,9 0,3 0,4 0,88
SMOGRA (m?s?) 0,0 0,0 0,0 0,0
TSPgogs(M?) 13.7 16,7 20,5 16,79

Eine detaillierte Messdatenauswertung mit Diagrammdarsteliungen gemat ONORM
EN 13823:2002, Abs. 9, ist aus beiliegenden Prifprotokollen ersichtlich.

Beobachtungen in Bezug auf die Tropfenbildung und der seitlichen
Flammenausbreitung:

Versuch.e 1-6

Abtropfen/Abfallen von Probekdrpertoilen

aullerhalb der Brennerzone In den ersten 600 s

der Beanspruchung (FDPrqgs), welchs nicht langer als 10 s
waijterbrennen

Abtropfen/Abfallen von Probekérperteilen

aullerhalb der Brennerzone in den arsten 600 s

der Beanspruchung (FDPgge), welchs langer als 10 s
weoiterbrennen )

trifft nicht zu

trifft nicht zu

Horizontale Flammenausbrsitung in einer Hohe zwischen
500 mm und 1000 mm bis zum seitlichen Rand des brelten
Flugels (LFSeqge) in den ersten 1500 s der Beanspruchung

trifft nicht zu
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Versuchsbeobachtungen wihrend der Brandversuche:

» Bei allen Brandprifungen wird der Rauch volisténdig durch die Abzugshaube
abgesaugt.

¢ Es wird kein Abfallen von Probekdrperteilen beobachtet.

e Es wird keine horizontale Flammenausbreitung bis zum seitlichen Rand des
breiten Probenfligels beobachtet.

Die hier vorliegenden Ergebnisse diensn nicht allein zur spateren Einstufung in eine
Euroklasse. Fir eine eindeutige Klassifizierung gemdB EN 13501-1:2002 ist
zusétzlich die Durchfiihrung mindestens eines weiteren Prifverfahrens notwendig.

Des Weiteren ist die Klassifizierung in einem Klassifizierungsbericht vorzunehmen.

Die Prufergebnisse beziehen sich auf das Brandverhalten eines Bauprodukts unter
den besonderen Bedingungen der Priifung; sie stellen nicht das einzige Kriterium zur
Bewertung des potentiellen Brandrisikos des Bauprodukts in der praktischen
Anwendung dar.

IBS - INSTITUT FUR BRANDSCHUTZTECHNIK UND
SICHERHEITSFORSCHUNG GESELLSCHAFT M.B.H.

Stdaplich akkreditierte Priif- und Uberwachungsstelle
-t
In LER ing.”J. KRAML
Sachbearbeiter Bereichsleiter der Pruf-

und Uberwgéhungsstelle

e,

Prok. Dipl.-Ing. Th. TRAUNER Dir.-Stv. ing. felmut PEHERSTORFER
Zeichnungsberechtigter Zeichmungsberachtigter
eschaftsfihrer
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